
Description et 
informations 
techniques du produit 

La teinte Element est obtenue à partir d’un phénomène d’oxydation naturelle du bois qui 
s’accentue avec le temps selon le niveau d’humidité relative de l’air et le degré d’exposition à 
la lumière. L’intensité et l’uniformité de l’oxydation sont très variables d’une lamelle à l’autre. 
La teinte du produit sera plus soutenue avec le temps. 

L’Érable Element et Terrain et le Hickory Element présentent une maturation marquée. 

Réaction à la lumière Rapide et intense: Érable Element et Hickory Element
Plateformes Massif et Engineered

Érable disponible en Herringbone
Essences offertes Érable et Hickory
Couleurs offertes Element
Fini Mercier Generations+
Lustre offert Mat

Entretien du plancher: Se référer au Guide d’entretien Mercier. Il est fortement recommandé de déplacer 
régulièrement les meubles et tapis afin que la coloration du plancher reste uniforme. 
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